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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины  
Материаловедение
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 1.1.
	Выполнять диагностирование, обслуживание и ремонт ДВС.

	ПК 1.2.
	Выполнять диагностирование, обслуживание и ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей.

	ПК 1.3.
	Выполнять обслуживание, диагностирование, проверку и ремонт вспомогательного оборудования: топливной аппаратуры, электрооборудования, гидросистем.

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

	ОК 3.
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

	ОК 4.
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

	ОК 6.
	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

	ОК 7.
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

	ОК 8.
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

	ОК 9.
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности


Формой аттестации по учебной дисциплине является итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.
2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

2.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Материаловедение, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.
	Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	1
	2

	Умения:
	

	распознавать и классифицировать конструкционные, электротехнические и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

	практическая проверка 

	подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;

	экспертная оценка выполнения практических работ

	выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; определять твердость металлов; определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей;
	экспертная оценка выполнения  практических работ

	Знания:
	

	основные виды конструкционных, электротехнических и сырьевых, металлических и неметаллических материалов;

	тестирование

	
	устный (письменный) опрос

	классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве;

	текущий контроль в форме защиты практических работ

	основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

	экспертная оценка выполнения практических работ

	особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и структурообразования;

	текущий контроль в форме защиты практических работ

	виды обработки металлов и сплавов; сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением, и резанием; основы термообработки металлов; способы защиты металлов от коррозии;
	тестирование

	требования к качеству обработки деталей; виды износа деталей и узлов;
	тестирование

	собенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов; свойства смазочных и абразивных материалов;
	текущий контроль в форме защиты практических работ

	классификацию и способы получения композиционных материалов
	текущий контроль в форме защиты практических работ


Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам 

	Учебная дисциплины
	Формы и методы контроля

	
	Текущий контроль
	Рубежный контроль
	Промежуточная аттестация

	
	Форма контроля
	Проверяемые  ОК, У, З
	Форма контроля
	Проверяемые  ОК, У, З
	Форма контроля
	Проверяемые  ОК, У, З

	РАЗДЕЛ 1.  Классификация металлов.
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.1.  Атомно-кристалическое строение металлов.
	Практическая работа №1,№2 
	4,6
	
	
	
	

	Тема 1.2.  Обработка металлов.
	Практическая работа №3,№4№5
	У1, У3,У4

11,13,15
	
	
	
	

	Тема 1.4 Сварочное производство.
	Практическая работа №6,№7
	У2.

20,21
	
	
	
	

	Тема 1.5. Неметаллические материалы.
	Самостоятельная работа
	22,23,24.
	
	
	
	

	РАЗДЕЛ 2. Горюче-смазочные материалы.
	
	
	
	
	
	

	Тема 2.1. Определение качества топлив.
	Практическая работа №9,№10
	У2.

26,27.
	
	
	
	

	Тема 2.2.Правила хранения ГСМ.
	Тестирование
	У2.

30.
	
	
	
	

	Дифференцированный зачет
	
	
	
	
	Тестирование на ПК
	


2.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

Текущий контроль (практические работы прилагаются)
…………………………………………………………………….
Тема:
1. Поверхностная закалка ТВЧ.

2. Устройство и работа радиально- сверлильного станка.

3. Азотированные и цианированные стали, назначение и способы проведения.

4. Цементация стали, назначение и способы проведения.

5. Инструменты и приспособления для слесарной обработки отверстий и нарезания резьбы.

6. Закалка и отпуск, их виды и назначение.

7. Назначение шабрения. Инструменты и приспособления для шабрения.

8. Назначение и способы проведения отжига и нормализации.

9. Процесс притирки, материалы и инструменты для притирки.

10. Диаграмма состояния железоуглеродных сплавов.

11. Слесарное опиливание. Классификация напильников.

12. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.

13. Анодномеханическая и электромеханическая обработка металлов.

14. Норма выработки

15. Сплавы и их назначение в машиностроении.

16. Электроискровая обработка металлов

17. Определение твердости металлов.

18. Испытание металлов на растяжение.

19. Свойства металлов и сплавов,  способы их определения.

20. Влияние пластической деформации на структуру и свойства металлов.

21. Компоненты, входящие в состав пластмасс и их влияние на свойства.

22. Аллотропические превращения в металлах.

23. Свойства, состав резины, ее назначение в народном хозяйстве.

24. Кристаллическое строение металлов, кристаллизация чистых металлов.

25. Плавка стали в электрических печах, достоинства и недостатки этого метода.

26. Мартеновский способ получения стали. Виды процессов.

27. Жидкие и твердеющие электроизоляционные материалы.

            Конвертные способы производства стали.

            Устройство конвертеров.

28. Отличие чугуна от стали по химическому составу и свойствам.

29. Прокат металлов, типы прокатных станов, виды сортового проката.

30. Основные виды обработки металлов давлением, их характеристика.

31. Лакокрасящие покрытия, их состав и способы нанесения на поверхность.
Тесты для контроля знаний:

«Материаловедение»

Разработал 

Назин В.А.- преподаватель

Тесты для контроля знаний

Задание #1

Вопрос:

Число 59 в марке латуни Л59 обозначает

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) содержание цинка, %

2) предел прочности при растяжении, кгс/мм2
3) содержание олова,

4) содержание меди, %
Задание #2

Вопрос:

Силуминами называют сплавы алюминия с…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) магнием

2) железом

3) кремнием
4) медью

Задание #3

Вопрос:

Конструкционными улучшаемыми сталями являются

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 08Х18Н10Т, Х28

2) 15, 18ХГТ

3) 30ХГСА, 40ХН2МА

4) Х12М, Р6М5

Задание #4

Вопрос:

Технологические процессы изменения формы и размеров заготовок под действием внешних сил, вызывающих пластическую деформацию, называются…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) обработкой металлов давлением

2) литьем

3) сваркой

4) термической обработкой

Задание #5

Вопрос:

. В качестве пружинного материала используют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) М0

2) БрС30

3) Л96

4) БрБ2

Задание #6

Вопрос:

Структура ферритного серого чугуна при комнатной температуре

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) феррито-перлит и графитовые включения хлопьевидной формы

2) феррит и включения цементита пластинчатой формы

3) феррит и графитовые включения пластинчатой формы

4) перлит, ледебурит и вторичный цементит

Задание #7

Вопрос:

Буква «А» в маркировке стали 18Х2Н4ВА означает, что сталь…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) является автоматной

2) является высококачественной

3) является особо высококачественной

4) содержит азот в качестве легирующего элемента

Задание #8

Вопрос:

Эвтектической смесью является

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ледебурит

2) перлит

3) цементит

4) аустенит

Задание #9

Вопрос:

Термическая обработка, заключающаяся в нагреве стали 45 выше линии Ас3, выдержке и охлаждении на воздухе, называется…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) нормализацией

2) гомогенизирующим отжигом

3) закалкой

4) полным отжигом

Задание #10

Вопрос:

Диффузией называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) перенос вещества, обусловленный беспорядочным тепловым движением частиц

2) способность вещества существовать в различных кристаллический модификациях

3) зависимость свойств от направления, являющаяся результатом упорядоченного расположения атомов (ионов) в пространстве

4) поверхностный дефект строения кристаллической решетки

Задание #11

Вопрос:

Сорбит отличается от перлита…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) фазовым составом

2) более высокой дисперсностью структуры

3) меньшей твердостью

4) формой частиц цементита

Задание #12

Вопрос:

Высокой свариваемостью обладают стали…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) высокоуглеродистые

2) чугуны

3) низкоуглеродистые

4) высоколегированные

Задание #13

Вопрос:

Форму поперечного сечения продукции, получаемой при прокладке, называют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) профилем

2) слитком

3) поковкой

4) отливкой

Задание #14

Вопрос:

Неметаллическим проводниковым материалов является…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) железо

2) кремний

3) сера

4) графит

Задание #15

Вопрос:

Для изготовления порошковых магнитных материалов используют…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) порошковую металлургию

2) литье

3) пирометаллургию

4) гидрометаллургию

Задание #16

Вопрос:

Металлическая форма, многократно используемая для получения отливок путем заливки в нее расплава свободной струей, называется…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ковшом

2) штампом

3) кокилем

4) шаблоном

Задание #17

Вопрос:

Свариваемость стали с повышением содержания углерода…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) не изменяется

2) улучшается до некоторого значения, а затем не меняется

3) улучшается

4) ухудшается

Задание #18

Вопрос:

Стали с содержанием легирующих элементов менее 2,5% относятся к…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) низколегированным

2) высокоуглеродистым

3) углеродистым

4) среднелегированным

Задание #19

Вопрос:

Для устранения наклепа после холодной пластической деформации применяют…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) гомогенизирующий отжиг

2) закалку

3) нормализацию

4) рекристаллизационный отжиг

Задание #20

Вопрос:

Коррозионно-стойкими являются стали…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 40ХН2МА и 55С2

2) У10А и Х12М

3) 15Х28 и 12Х18Н10Т

4) 20 и 18ХГТ

Задание #21

Вопрос:

Наполнители вводят в состав резин для…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) повышения прочности, износостойкости, снижения стоимости

2) замедления процесса старения

3) облегчения процесса переработки резиновой смеси

4) формирования сетчатой структуры

Задание #22

Вопрос:

Магнитные материалы, способные легко намагничиваться при приложении электрического поля и размагничиваться при снятии, называются…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) проводниками

2) немагнитными

3) магнитомягкими

4) диэлектриками

Задание #23

Вопрос:

По содержанию углерода сталь ШХ15 является

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) высокоуглеродистой

2) среднеуглеродистой

3) низкоуглеродистой

4) безуглеродистой

Задание #24

Вопрос:

Критериями жаропрочности материала являются…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) скорость окисления на воздухе при заданной температуре

2) предел текучести и ударная вязкость

3) предел длительной прочности и предел ползучести

4) предел выносливости и живучесть

Задание #25

Вопрос:

Сталь 65Г, используемая в качестве пружинного материала, после закалки подвергается_____________ отпуску

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) высокотемпературному (выше точки А1)

2) среднему

3) низкому

4) высокому

Задание #26

Вопрос:

Для устранения дендритной ликвации слитков стали применяют…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) нормализацию

2) закалку

3) гомогенизирующий отжиг

4) улучшение

Задание #27

Вопрос:

Технологический процесс получения фасонных отливок путем заполнения жидким металлом заранее приготовленных форм называется…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) плавлением

2) формовкой

3) литьем

4) кристаллизацией

Задание #28

Вопрос:

Магнитные ферриты получают методом…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) пирометаллургии

2) порошковой металлургии

3) гидрометаллургии

4) гидролизом

Задание #29

Вопрос:

Глубина закаленного слоя при закалке ТВЧ зависит, главным образом, от…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) степени раскисления

2) частоты тока

3) состава стали

4) структуры стали

Задание #30

Вопрос:

Сплав Д16 является

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) сталью, содержащей 16% меди

2) латунью, содержащей 16% цинка

3) деформируемым алюминиевым сплавом, упрочняемым термической обработкой

4) деформируемым алюминиевым сплавом, не упрочняемым термической обработкой

Задание #31

Вопрос:

Первые цифры в маркировке чугуна указывают значения…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) предела текучести

2) относительного удлинения

3) временного сопротивления

4) содержания углерода в сотых долях процента

Задание #32

Вопрос:

Среди нижеперечисленных инструментальных сталей теплостойкими являются…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Х12ВМ, 9ХС

2) У10А, У12А

3) У10, У8

4) Р18, Р6М5

Задание #33

Вопрос:

Температурный интервал, в котором протекает кристаллизация сплава 60% Sb+40%Pb, составляет…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) (430-20)°С

2) (540-245)°С

3) (430-245)°С

4) (631-245)°С

Задание #34

Вопрос:

Сплавом, для которого используется литье под давлением, является…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) алюминиевый сплав

2) сталь

3) никелевый сплав

4) чугун

Задание #35

Вопрос:

Цементацию проводят с целью…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) повышения твердости и износостойкости поверхностного слоя

2) получения мелкозернистой структуры сердцевины

3) повышения содержания углерода

4) увеличения пластичности поверхностного слоя

Задание #36

Вопрос:

Нормализация отличается от отжига…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) скоростью охлаждения

2) скоростью нагрева

3) продолжительностью выдержки

4) температурой нагрева

Задание #37

Вопрос:

Для получения отверстия в отливках применяют…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) модели

2) опоки

3) стержни

4) литники

Задание #38

Вопрос:

Способность материалы восстанавливать первоначальную форму и прежние размеры после прекращения действия сил, вызвавших данное изменение формы, называется…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) прочностью

2) упругостью

3) ударной вязкостью

4) пластичностью

Задание #39

Вопрос:

Технологический процесс получения неразъемных соединений за счет межатомных и межмолекулярных сил связи называется…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) прокаткой

2) ковкой

3) сваркой

4) литьем

Задание #40

Вопрос:

Для изготовления профилей применяется…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) высадка

2) прокатка

3) горячая объемная штамповка

4) ковка

Ответы:

1) (1 б.) Верные ответы: 4;

2) (1 б.) Верные ответы: 3;

3) (1 б.) Верные ответы: 3;

4) (1 б.) Верные ответы: 1;

5) (1 б.) Верные ответы: 4;

6) (1 б.) Верные ответы: 3;

7) (1 б.) Верные ответы: 2;

8) (1 б.) Верные ответы: 1;

9) (1 б.) Верные ответы: 3;

10) (1 б.) Верные ответы: 1;

11) (1 б.) Верные ответы: 2;

12) (1 б.) Верные ответы: 3;

13) (1 б.) Верные ответы: 1;

14) (1 б.) Верные ответы: 4;

15) (1 б.) Верные ответы: 1;

16) (1 б.) Верные ответы: 3;

17) (1 б.) Верные ответы: 4;

18) (1 б.) Верные ответы: 1;

19) (1 б.) Верные ответы: 4;

20) (1 б.) Верные ответы: 3;

21) (1 б.) Верные ответы: 1;

22) (1 б.) Верные ответы: 3;

23) (1 б.) Верные ответы: 1;

24) (1 б.) Верные ответы: 3;

25) (1 б.) Верные ответы: 2;

26) (1 б.) Верные ответы: 3;

27) (1 б.) Верные ответы: 3;

28) (1 б.) Верные ответы: 2;

29) (1 б.) Верные ответы: 2;

30) (1 б.) Верные ответы: 3;

31) (1 б.) Верные ответы: 3;

32) (1 б.) Верные ответы: 4;

33) (1 б.) Верные ответы: 2;

34) (1 б.) Верные ответы: 1;

35) (1 б.) Верные ответы: 1;

36) (1 б.) Верные ответы: 1;

37) (1 б.) Верные ответы: 3;

38) (1 б.) Верные ответы: 2;

39) (1 б.) Верные ответы: 3;

40) (1 б.) Верные ответы: 2;

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Формой итоговой аттестации согласно учебного плана является 

Дифференцированный зачёт.

Материалы для проведения итоговой аттестации

  Рассмотрены 





     «Утверждаю»

на заседании цикловой комиссии

                  
 Заместитель директора

Протокол №______                                                                               по учебной работе
«_____»____________20___г


         
                 _________Л.В.Бузулуцкая

Председатель цикловой комиссии 

_________________Е.А.Ярных
ВОПРОСЫ

                      для зачета по дисциплине «Материаловедение»

1. Виды лесоматериалов, способы обработки древесины, применяемый инструмент и оборудование.

2. Твердые металлокерамические сплавы, их свойства и применение.

3. Антифрикционные сплавы, их виды и применение.

4. Сплавы на основе алюминия, их маркировка и применение.

5. Сплавы на основе меди, их маркировка и применение.

6. Конструкция чугунов, их назначение и маркировка.

7. Инструментальные стали, их назначение и маркировка.

8. Стали обыкновенного качества, их назначение, классификация и маркировка.

9. Конструкционные стали, их классификация и маркировка.

10. Поверхностная закалка ТВЧ.

11. Азотированные и цианированные стали, назначение и способы проведения.

12. Цементация стали, назначение и способы проведения.

13. Закалка и отпуск, их виды и назначение.

14. Назначение и способы проведения отжига и нормализации.

15. Процесс притирки, материалы и инструменты для притирки.

16. Диаграмма состояния железоуглеродных сплавов.

17. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.

18. Анодномеханическая и электромеханическая обработка металлов.

19. Сплавы и их назначение в машиностроении.

20. Электроискровая обработка металлов

21. Определение твердости металлов.

22. Электрошлаковая сварка.

23. Испытание металлов на растяжение.

24. Автоматическая сварка под слоем флюса.

25. Свойства металлов и сплавов,  способы их определения.

26. Влияние пластической деформации на структуру и свойства металлов.

27. Компоненты, входящие в состав пластмасс и их влияние на свойства.

28. Аллотропические превращения в металлах.

29. Свойства, состав резины, ее назначение в народном хозяйстве.

30. Кристаллическое строение металлов, кристаллизация чистых металлов.

31. Плавка стали в электрических печах, достоинства и недостатки этого метода.

32. Мартеновский способ получения стали. Виды процессов.

33. Жидкие и твердеющие электроизоляционные материалы.

       34.  Конвертные способы производства стали.            

       35.Устройство конвертеров.

36Отличие чугуна от стали по химическому составу и свойствам.

37Прокат металлов, типы прокатных станов, виды сортового проката.

38Основные виды обработки металлов давлением, их характеристика.

39Лакокрасящие покрытия, их состав и способы нанесения на поверхность.

Критерии оценки знаний студентов при проведении экзамена по дисциплине «Материаловедение»
          В качестве критерия оценки знаний студентов выбрана следующая система:

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и  достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на дополнительные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике.

