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Тестовые задания по ОП.03 Материаловедение

Специальность 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

Вариант №1
Задание #1

Вопрос:

Наполнители вводят в состав резин для…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) повышения прочности, износостойкости, снижения стоимости

2) замедления процесса старения

3) облегчения процесса переработки резиновой смеси

4) формирования сетчатой структуры

Задание #2

Вопрос:

Магнитные материалы, способные легко намагничиваться при приложении электрического поля и размагничиваться при снятии, называются…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) проводниками

2) немагнитными

3) магнитомягкими

4) диэлектриками

Задание #3

Вопрос:

По содержанию углерода сталь ШХ15 является

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) высокоуглеродистой

2) среднеуглеродистой

3) низкоуглеродистой

4) безуглеродистой

Задание #4

Вопрос:

Критериями жаропрочности материала являются…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) скорость окисления на воздухе при заданной температуре

2) предел текучести и ударная вязкость

3) предел длительной прочности и предел ползучести

4) предел выносливости и живучесть

Задание #5

Вопрос:

Сталь 65Г, используемая в качестве пружинного материала, после закалки подвергается_____________ отпуску

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) высокотемпературному (выше точки А1)

2) среднему

3) низкому

4) высокому

Задание #6

Вопрос:

Для устранения дендритной ликвации слитков стали применяют…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) нормализацию

2) закалку

3) гомогенизирующий отжиг

4) улучшение

Задание #7

Вопрос:

Технологический процесс получения фасонных отливок путем заполнения жидким металлом заранее приготовленных форм называется…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) плавлением

2) формовкой

3) литьем

4) кристаллизацией

Задание #8

Вопрос:

Магнитные ферриты получают методом…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) пирометаллургии

2) порошковой металлургии

3) гидрометаллургии

4) гидролизом

Задание #9

Вопрос:

Глубина закаленного слоя при закалке ТВЧ зависит, главным образом, от…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) степени раскисления

2) частоты тока

3) состава стали

4) структуры стали

Задание #10

Вопрос:

Сплав Д16 является

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) сталью, содержащей 16% меди

2) латунью, содержащей 16% цинка

3) деформируемым алюминиевым сплавом, упрочняемым термической обработкой

4) деформируемым алюминиевым сплавом, не упрочняемым термической обработкой

Задание #11

Вопрос:

Первые цифры в маркировке чугуна указывают значения…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) предела текучести

2) относительного удлинения

3) временного сопротивления

4) содержания углерода в сотых долях процента

Задание #12

Вопрос:

Среди нижеперечисленных инструментальных сталей теплостойкими являются…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Х12ВМ, 9ХС

2) У10А, У12А

3) У10, У8

4) Р18, Р6М5

Задание #13

Вопрос:

Температурный интервал, в котором протекает кристаллизация сплава 60% Sb+40%Pb, составляет…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) (430-20)°С

2) (540-245)°С

3) (430-245)°С

4) (631-245)°С

Задание #14

Вопрос:

Сплавом, для которого используется литье под давлением, является…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) алюминиевый сплав

2) сталь

3) никелевый сплав

4) чугун

Задание #15

Вопрос:

Цементацию проводят с целью…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) повышения твердости и износостойкости поверхностного слоя

2) получения мелкозернистой структуры сердцевины

3) повышения содержания углерода

4) увеличения пластичности поверхностного слоя

Задание #16

Вопрос:

Нормализация отличается от отжига…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) скоростью охлаждения

2) скоростью нагрева

3) продолжительностью выдержки

4) температурой нагрева

Задание #17

Вопрос:

Для получения отверстия в отливках применяют…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) модели

2) опоки

3) стержни

4) литники

Задание #18

Вопрос:

Способность материалы восстанавливать первоначальную форму и прежние размеры после прекращения действия сил, вызвавших данное изменение формы, называется…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) прочностью

2) упругостью

3) ударной вязкостью

4) пластичностью

Задание #19

Вопрос:

Технологический процесс получения неразъемных соединений за счет межатомных и межмолекулярных сил связи называется…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) прокаткой

2) ковкой

3) сваркой

4) литьем

Задание #20

Вопрос:

Для изготовления профилей применяется…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) высадка

2) прокатка

3) горячая объемная штамповка

4) ковка
