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Вариант №2
Задание #1

Вопрос:

Число 59 в марке латуни Л59 обозначает
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) содержание цинка, %
2) предел прочности при растяжении, кгс/мм2
3) содержание олова,
4) содержание меди, %
Задание #2

Вопрос:

Силуминами называют сплавы алюминия с…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) магнием
2) железом
3) кремнием
4) медью
Задание #3

Вопрос:

Конструкционными улучшаемыми сталями являются
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 08Х18Н10Т, Х28
2) 1518ХГТ, 
3) 30ХГСА, 40ХН2МА
4) Х12М, Р6М5
Задание #4

Вопрос:

Технологические процессы изменения формы и размеров заготовок под действием внешних сил, вызывающих пластическую деформацию, называются…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) обработкой металлов давлением
2) литьем
3) сваркой
4) термической обработкой
Задание #5

Вопрос:

 В качестве пружинного материала используют
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) М0
2) БрС30
3) Л96
4) БрБ2
Задание #6

Вопрос:

Структура ферритного серого чугуна при комнатной температуре
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) феррито-перлит и графитовые включения хлопьевидной формы
2) феррит и включения цементита пластинчатой формы
3) феррит и графитовые включения пластинчатой формы
4) перлит, ледебурит и вторичный цементит
Задание #7

Вопрос:

Буква «А» в маркировке стали 18Х2Н4ВА означает, что сталь…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) является автоматной
2) является высококачественной
3) является особо высококачественной
4) содержит азот в качестве легирующего элемента
Задание #8

Вопрос:

Эвтектической смесью является
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ледебурит
2) перлит
3) цементит
4) аустенит
Задание #9

Вопрос:

нагрев стали до 227—860 °С, выдерж​ка и быстрое охлаждение в воде, масле или другой среде, называется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) нормализацией
2) гомогенизирующим отжигом
3) закалкой
4) полным отжигом
Задание #10

Вопрос:

Диффузией называется
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) перенос вещества, обусловленный беспорядочным тепловым движением частиц
2) способность вещества существовать в различных кристаллический модификациях
3) зависимость свойств от направления, являющаяся результатом упорядоченного расположения атомов (ионов) в пространстве
4) поверхностный дефект строения кристаллической решетки
Задание #11

Вопрос:

Сорбит отличается от перлита…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) фазовым составом
2) более высокой дисперсностью структуры
3) меньшей твердостью
4) формой частиц цементита
Задание #12

Вопрос:

Высокой свариваемостью обладают стали…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) высокоуглеродистые
2) чугуны
3) низкоуглеродистые
4) высоколегированные
Задание #13

Вопрос:

Форму поперечного сечения продукции, получаемой при прокладке, называют
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) профилем
2) слитком
3) поковкой
4) отливкой
Задание #14

Вопрос:

Неметаллическим проводниковым материалов является…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) железо
2) кремний
3) сера
4) графит
Задание #15

Вопрос:

Для изготовления порошковых магнитных материалов используют…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) порошковую металлургию
2) литье
3) пирометаллургию
4) гидрометаллургию
Задание #16

Вопрос:

Металлическая форма, многократно используемая для получения отливок путем заливки в нее расплава свободной струей, называется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ковшом
2) штампом
3) кокилем
4) шаблоном
Задание #17

Вопрос:

Свариваемость стали с повышением содержания углерода…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) не изменяется
2) улучшается до некоторого значения, а затем не меняется
3) улучшается
4) ухудшается
Задание #18

Вопрос:

Стали с содержанием легирующих элементов менее 2,5% относятся к…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) низколегированным
2) высокоуглеродистым
3) углеродистым
4) среднелегированным

Задание #19

Вопрос:

Для устранения наклепа после холодной пластической деформации применяют…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) гомогенизирующий отжиг
2) закалку
3) нормализацию
4) рекристаллизационный отжиг
Задание #20

Вопрос:

Коррозионно-стойкими являются стали…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 40ХН2МА и 55С2
2) У10А и Х12М
3) 15Х28 и 12Х18Н10Т
4) 20 и 18ХГТ
