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Вариант №4
Задание #1
Вопрос:

Что называются периодами решетки?

1. Расстояния между центрами ближайших атомов в элементарной ячейке;
2. Атомы расположены в углах и центре шестигранных оснований призмы;
3. Атомы в аморфных телах.
Задание #2

Вопрос:

Силуминами называют сплавы алюминия с…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) магнием
2) железом
3) кремнием
4) медью
Задание #3
Вопрос:

Цветные металлы имеют:

1. красную, желтую, белую окраску; обладают большой пластичностью, малой твердостью, относительно низкой температурой плавления;

2. темно-серый цвет, большую плотность, высокую температуру плавления, относитель​но высокую твердость.
Задание #4
Вопрос:

Технологический процесс получения неразъемных соединений за счет межатомных и межмолекулярных сил связи называется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) прокаткой
2) ковкой
3) сваркой
4) литьем
Задание #5
Вопрос:

Эвтектической смесью является
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ледебурит
2) перлит
3) цементит
4) аустенит
Задание #6
Вопрос:

Магнитные ферриты получают методом…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) пирометаллургии
2) порошковой металлургии
3) гидрометаллургии
4) гидролизом
Задание #7

Вопрос:

Буква «А» в маркировке стали 18Х2Н4ВА означает, что сталь…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) является автоматной
2) является высококачественной
3) является особо высококачественной
4) содержит азот в качестве легирующего элемента
Задание #8
Вопрос:

Технологический процесс получения фасонных отливок путем заполнения жидким металлом заранее приготовленных форм называется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) плавлением
2) формовкой
3) литьем
4) кристаллизацией
Задание #9

Вопрос:

нагрев стали до 227—860 °С, выдерж​ка и быстрое охлаждение в воде, масле или другой среде, называется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) нормализацией
2) гомогенизирующим отжигом
3) закалкой
4) полным отжигом
Задание #10

Вопрос:

Для изготовления профилей применяется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) высадка
2) прокатка
3) горячая объемная штамповка
4) ковк
Задание #11
Вопрос:

Какими буквами обозначают ковкий чугун?

1. ВЧ;

2. КЧ;

3. СЧ.

Задание #12
Вопрос:

Что называют проводниковыми материалами?

1. Материалы для создания среды с малым магнитным сопротивлением (магнитопроводы, сердечники);

2. Материалы антиподы проводников, они имеют высокое удельное сопротивление (низкую проводимость);

3. материалы чистые металлы и их сплавы. Они имеют низкое удельное сопротивление (высокую проводимость).
Задание #13
Вопрос:

Сорбит отличается от перлита…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) фазовым составом
2) более высокой дисперсностью структуры
3) меньшей твердостью
4) формой частиц цементита
Задание #14

Вопрос:

Сплавом, для которого используется литье под давлением, является…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) алюминиевый сплав
2) сталь
3) никелевый сплав
4) чугун
Задание #15
Вопрос:
Сплавы железа с углеродом, содержащие более 2,14% углерода называют:
1. сталь;
2. медь;
3. чугун.
Задание #16
Вопрос:

Способность материалы восстанавливать первоначальную форму и прежние размеры после прекращения действия сил, вызвавших данное изменение формы, называется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) прочностью
2) упругостью
3) ударной вязкостью
4) пластичностью
Задание #17
Вопрос:

Для устранения наклепа после холодной пластической деформации применяют…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) гомогенизирующий отжиг
2) закалку
3) нормализацию
4) рекристаллизационный отжиг
Задание #18
Вопрос
Нормализация – заключается:

1. заключается в нагреве изделия или заготовки с последующим охлаждением в печи для термической обработки металлов;

2. в нагреве стали до температуры выше критической и последующим быстром охлаждении;

3. в нагреве с последующим охлаждением на воздухе.

Задание #19
Вопрос
Способность тела противостоять проникновению в него другого, более твердого тела называется…

1. пластичность;
2. твёрдость;
3. упругость.
Задание #20
Вопрос
Ковким чугун называется потому, что…
1. чугун с шаровидным графитом, получают модифицированием жидкими присадками;

2. чугун применяют для изготовления подшипников скольжения, втулок и других деталей, работающих при трении о металл;

3. чугун можно подвергать обработке давлением.

